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Zmiany techniczne zastrzeżone
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KARTA TECHNICZNA

LISTWA ŚCIENNA POKRYTA TWORZYWEM SD-KN LISTA

SD-KN LISTAListwa ścienna pokryta tworzywem

A

B

1,3 (Grubość całkowita)

0,7 (Grubość folii)

0,6 (Grubość blachy)

Folia PVCBlacha

Wymiary [mm]

Rozmiar nominalny A B L – Długość

  70 60 10 2000

BLACHA Z PCV to blacha ocynkowana ogniowo obustronnie z laminowaną folią PVC w kolorze od lica i pokryta lakierem kryjącym
na odwrotnej stronie. Arkusz laminowany produkowany jest zgodnie z normami STN EN 10169+A1 i STN EN 14783.

Materiał    : Ocynkowana stal – Natur
Folia PVC: Szary – RAL 7037

Przykład zastosowania:
Warstwa folii PVC Warstwa cynku

Warstwa cynku

Podstawowy materiał stalowy

Ochronny lakier odwrotnej strony

Struktura blachy:
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